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ＥＴＰＥｗａｓｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄｂｙＩＲ，ｇｅｌｐｅｒｍｅａｔｉｏｎｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ（ＧＰＣ）ａｎｄＸｒａｙｄｉｆｆｒａｃｔｏｍｅｒ（ＸＲＤ）．Ｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗ ｔｈａｔ，ｔｈｅ
ｎｕｍｂｅｒａｖｅｒａｇｅｍｏｌｅｃｕｌａｒｗｅｉｇｈｔｏｆｔｈｅｃｏｐｏｌｙｍｅｒｃａｎｂｅｕｐｔｏａｂｏｖｅ３４０００．Ｔｈｅｉｍｉｎｏｇｒｏｕｐｓｏｆｃａｒｂａｍａｔｅｉｎｔｈｅｅｌａｓｔｏｍｅｒ
ｆｏｒｍｔｈｅｈｙｄｒｏｇｅｎｂｏｎｄｗｉｔｈａｚｉｄｏｇｒｏｕｐ，ａｎｄｔｈｅｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｉｔｙｏｆＰＢＡＭＯｉｎｃｏｐｏｌｙｍｅｒｉｓ１６．６％．Ｔｈｅｏｐｔｉｍａｌｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｃｏｎ
ｄｉｔｉｏｎｓｏｂｔａｉｎｅｄｂｙｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇｔｈｅｓｙｎｔｈｅｓｉｓｐｒｏｃｅｓｓａｒｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄａｓ：ｉｎｔｈｅｃｈａｉｎｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓｔａｇｅ，Ｔ＝１３０℃，ｔ＝４０ｈ，
Ｍｎ（ＰＢＡＭＯ）＝４１００，ｍ（ＰＢＡＭＯ）∶ｍ（ＧＡＰ）＝１∶１，Ｒ＝１．０，ｗ（ＴＤＩ＋ＢＤＯ）＝３０％．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｅｎｅｒｇｅｔｉｃｂｉｎｄｅｒｓ；ｅｎｅｒｇｅｔｉｃｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃｅｌａｓｔｏｍｅｒ（ＥＴＰＥ）；ｐｏｌｙ（３，３ｂｉｓ（ａｚｉｄｏｍｅｔｈｙｌ）ｏｘｅｔａｎｅ）（ＰＢＡＭＯ）；ｇｌｙｃｉ
ｄｙｌａｚｉｄｅｐｏｌｙｍｅｒ（ＧＡＰ）
ＣＬＣｎｕｍｂｅｒ：ＴＪ５５；Ｏ６３ Ｄｏｃｕｍｅｎｔｃｏｄｅ：Ａ ＤＯＩ：１０．１１９４３／ｊ．ｉｓｓｎ．１００６９９４１．２０１５．０７．００３

８２６

ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃＭａｔｅｒｉａｌｓ，Ｖｏｌ．２３，Ｎｏ．７，２０１５（６２４－６２８）
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